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Destruktive Interferenz: Uberlagerung zweier oder mehrerer Wellen, die zu
deren gegenseitiger Ausloschung flihrt > Wellenmodell des Lichts.

Entspiegelung von Brillengldsern
1.Reflexe und ihre Auswirkungen auf den Sehkomfort:

Reflexionen auf der Vorder- und Riickflache von Brillenglasern kénnen den Sehkomfort
beeintrachtigen.

Mdogliche storende Effekte: Lichtschleier, Doppelbilder, verminderte Kontrastwahrnehmung,
besonders bei dunklen Lichtverhaltnissen.

Asthetische Beeintrachtigungen: Spiegelungen von Personen, die den Brillentréger anschauen,
sind sichtbar und wirken stérend.

2.Arten von Reflexionen:

Vorderer Reflex: Spiegelung einer Person auf der Vorderseite der Brillenglaser.
Rickwartiger Reflex: Licht von hinten wird auf das Auge reflektiert, z. B. bei Scheinwerferlicht
bei Dunkelheit.

Innere Reflexe: Entstehen durch Reflektion innerhalb des Glases, kdnnen Doppelbilder
verursachen.

Hornhaut-Reflex: Der Brillentrager spiegelt sich selbst im Glas.

3.Entspiegelungstechnologie:

Ziel: Reduzierung der Reflexe durch spezielle Entspiegelungsschichten.
Funktionsweise:

Verringert den Reflexionsgrad durch ein optimiertes Brechzahlverhaltnis.

Verbleibende Reflexe werden durch destruktive Interferenz iberlagert und ausgeldscht.

4. Weitere Beschichtungen fiir Brillenglaser:

Sauberschicht (Cleancode):

Reduziert Schmutzanhaftungen, ist wasser- und fettabweisend sowie antistatisch.
Beeintrachtigt nicht die Entspiegelungsschicht.

Hartschicht:

Schiutzt vor Kratzern, die das Licht streuen und die Sehscharfe beeintrachtigen kénnen.
Erhoht die Widerstandsfahigkeit der Glaser gegen mechanische Beanspruchung, ohne die
Entspiegelung zu stéren.

Mit diesen Beschichtungen wird die Qualitat der Brillengldser nicht nur hinsichtlich der Asthetik,
sondern auch im Hinblick auf den Sehkomfort und die Langlebigkeit erheblich verbessert.
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